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Reéaction au feu /

Au cours de la derniere décennie, les mousses de polyuréthane ont évolué jusqu'au

point de devenir des éléments de construction présentant une excellente réaction \
au feu. En ce sens, il convient de mentionner les mousses de polyisocyanate (PIR),
qui sont des mousses de polyuréthane modifie dont les molécules, contrairement
a la linéarité des chaines d’autres polyuréthanes (PUR), présentent une structure
enréseau quiles dote d’'un ensemble de propriétés de réaction au feu. Ces mousses

sont a l'origine d’'une nouvelle génération de panneaux dénommeés Master-PIR.

Ces panneaux se caractérisent surtout par leur réaction au feu, étant « autoextinguibles », la propagation du
feu et le dégagement de fumée correspondant étant significativement réduits. Le polyuréthane ne fond pas
et ne coule pas quand il s'échauffe, et il peut contribuer a la résistance d’un batiment contre I'avance du feu.
Les panneaux Master-PIR dépassent les normes de sécurité contre incendie et les exigences des compagnies

) - T . .
d’assurances pour un large éventail d’applications.

La reglementation européenne classe la réaction au feu des produits de construction selon la norme UNE- EN
13501 : Euroclasses, mesurant linflammabilité, la quantité et P'opacité de la fumée et la chute de particules
enflammeées. Les panneaux Master-PIR permettent un meilleur classement de réaction au feu possible pour les

mousses de polyuréthane et de polyisocyanurate, c'est-a-dire, B-s1,d0.

En vue de confirmer les excellentes propriétés de réaction au feu de la mousse des panneaux Master-PIR,
Masterpanel a testé la mousse Master-PIR selon la norme américaine ASTM E-84 : Standard Test Method for
Surface Burning Characteristics of Building Materials, mesurant la propagation des flammes et la production
de fumeées. Les resultats de ces tests confirment 'excellent classement de réaction au feu de la mousse des

panneaux Master-PIR, ayant le meilleur classement possible, cC’est-a-dire, la classe A.
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Comportement au feu : Production de fumée Gouttes enflammees
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Al Aucune contribution a 'incendie
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2 Aucune contribution a 'incendie

Contribution tres limitéee a I'incendie

Contribution limitée a I'incendie

Contribution moyenne & l'incendie

Haute contribution a 'incendie
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Non classé, aucun comportement particulier

OPACITE DES FUMEES : Quantité et vitesse d’émission

sl Faible
s2 Moyenne
s3 Haute

CHUTE DE PARTICULES ENFLAMMEES

do Sans chute en 600s

d1 Sans chute en plus de 10s

d2 Ni dO, ni d1
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Rapport de Classement n” C3066T16

Classement obtenu dans les laboratoires de
l'association pour la promotion de la recherche et de
la sécurité incendie (AFITI), experts dans I'étude du

comportement face au feu des différents produits
utilisés dans la construction.

@) LlI:DF mn..

i o 3 e e

s
=

Cerlificado de ensayo

Ne: C3066T16
Solidtante MASTERPANEL,SL.
Camino de Toledo, /n
4 (Totedo)
Tipo de. ot ity 1 60
muestra P Mammma
Referenda:
Ensayo/s - Ensayo seoln norma UNEEN 13823:2012, Ensayos de reaccon al fiego de
productos e ctimiantos do

b i
[
“aa accion decta de la Name. Farte 2. Ensayo con una fuene de Nama
ik (50 1152557
/s 2230k16
fe Informe de ensayo " 3066T1 (emitido por AFITILICOF en fecha 14-56p-16).
14sep16).
145ep16).

Toledo, 14 de septiembe de 2016

TOATL
22

Fdo: Qs carce
cor Técico bl borori
e econ afuage

o

Rapport de Classement

n°102643891SAT-001A REV1
ASTM E84
Indice de propagation de la flamme : 20

Indice de production de fumée : 300
Classe A

Project No. 10264389 1SAT-001A Rev February 6,2018
Master Panel SL Page20f9

ABSTRACT

Specimen|.D.  “Master-PIR Panel”

Test Standard: ~ ASTM E84-15b TEST FOR SURFACE BURNING
CHARACTERISTICS OF BUILDING MATERIALS (UL
723, UBC 8-1, NFPA 255)

TestDate: July 5, 2016

Client:  Master Panel SL

Test Results:
FLAME SPREAD INDEX 20
SMOKE DEVELOPED INDEX 300
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Ce document nest pas un manuel de sécurité.

Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis a titre d'information et ne
sont pas contraignants.

MASTER PANEL, S.L. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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